Приложение № 11
	 
	УТВЕРЖДЕНО:

Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества

протокол от 18-19 мая 2017 г.  № 66


ИЗВЕЩЕНИЕ  32 ЦВ 9 - 2017

ОБ ИЗМЕНЕНИИ Р 001 ПКБ ЦВ-2009 РК
Триангель рычажной передачи 

тележек грузовых вагонов. 

Руководство по ремонту

	ПКБ ЦВ
ОАО «РЖД»
	ОТДЕЛ
	ИЗВЕЩЕНИЕ

32 ЦВ 9 -2017
	ОБОЗНАЧЕНИЕ

Р 001 ПКБ ЦВ-2009 РК
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	Листов

	
	
	
	
	2
	3

	ПРИЧИНА
	Требование заказчика
	КОД

	
	
	9
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о заделе
	

	
	

	указание 
о внедрении
	С 01.07.2017

	
	

	применяемость
	

	разослать
	Учтенным абонентам

	приложение
	

	изм.
	содержание изменения

	3
	

	Лист 7
Имеется:
5 – втулка 100.40.028-2 или Т258.00.01 или Т258.00.02 или 194.40.035-0
Должно быть:

5 – втулка 100.40.028-2 или Т258.00.01 или Т258.00.02 или 194.40.035-0
Лист 29 п.7.1

Имеется:

«Перед сборкой триангель без закладок, башмаков и наконечников необходимо испытать на растяжение в соответствии с Методикой испытаний на растяжение деталей грузовых и пассажирских вагонов 656-2000 ПКБ ЦВ.»
Должно быть:

«Перед сборкой триангель без закладок, башмаков и наконечников необходимо испытать на растяжение в соответствии с Руководством по испытанию на растяжение деталей и узлов грузовых вагонов 
№ 736-2010 ПКБ ЦВ.»
Копии исправить

	
	составил
	Н. КОНТР.
	утвердил
	пр. заказчика

	Должность
	Гл. конструкт.
	Констр. 1 кат.
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	09.08.2016
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	Извещение

32 ЦВ 9 -2017
	ОБОЗНАЧЕНИЕ

Р 001 ПКБ ЦВ-2009 РК
	Лист

	
	
	3

	ИЗМ.
	содержание изменения

	

	Лист 30 п.7.3
Имеется:

«При удовлетворительных результатах испытания на узкой стороне распорки триангеля, ближе к струне, необходимо нанести клеймо ремонтного предприятия в соответствии с требованиями Методики № 656-2000 ПКБ ЦВ.»
Должно быть:

«При удовлетворительных результатах испытания на узкой стороне распорки триангеля, ближе к струне, необходимо нанести клеймо ремонтного предприятия в соответствии с требованиями Руководства по испытанию на растяжение № 736-2010 ПКБ ЦВ.»
Лист 35
Имеется:

ЦВ-ЦЛ-945

Инструкция по ремонту тормозного оборудования вагонов

Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов от 30.05.2008

Должно быть:

732-ЦВ-ЦЛ

Общее руководство по ремонту тормозного оборудования вагонов

Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов от 04-05.11.2015 г.
№ 736-2010 ПКБ ЦВ
Детали и узлы грузовых вагонов. Руководство по испытанию на растяжение


	


